
Hasil Review 

1. Abstract dengan kalimat blok merah perlu diringkas jadi satu kalimat, mudah dimengerti, dan 

nyambung dengan kalimat yang lain. 

2. Gambar 1. harus di group dan berbentuk jpg atau lainnya dengan Wrapping style-In line with 

text, begitu juga gambar yang lain.  

3. Tolong jelaskan pada artikel ini. Nilai slump didapat 0 cm (indikasinya beton cepat mengeras), 

beri penjelasan berapa lama rentan waktu optimum pemadatan  saat pembuatan benda uji 

supaya mendapatkan kuat tekan maksimum. 

4. Anda menulis “Pada saat uji slump didapat nilai 0 cm, Pengujian ini menunjukkan kondisi fisik 

dari beton segar terdapat keruntuhan, kalau dilihat dari Gambar 6 benda uji tidak runtuh”. 

Tolong beri penjelasan dengan kalimat yg mudah dimengerti dan nyambung. (silahkan anda 

baca pada alinia yang di blok merah). 

5. Pada kesimpulan Anda menulis “Pengujian kuat tekan, kuat tarik belah, laju alir dan porositas 

pada beton berpori memiliki nilai yang berbanding lurus terhadap penambahan variasi 

prosentase superplasticizer”. Beri penjelasan mengapa prosentase superplasticizer 0,8 berbeda 

dan tidak menunjukkan tren linier negatip/pisitip terhadap sifat mekanik beton dan porositas. 

Beri penjelasan secara ilmiah perbedaan ini pada item Hasil dan Pembahasan. 

6. Disarankan ditambahkan gambar analisa regresi yang nenunjukkan proporsi prosentase 

superplasticizer optimum secara statistic. 

7. Beberapa tata tulis dan Gambar yang perlu dicek dan diperbaiki sesuai pedoman. 

8. Ada beberapa kalimat yang perlu diperbaiki sesuai SPOK, agar mudah dimengerti. 

9. Tambahkan referensi dari jurnal internasional paling tidak 5 jurnal. 

10. Silahkan anda lihat file artikel hasil review. 


