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Lampiran 1 : Hasil dan graffik uji tarik  

 Gambar 1 : Hasil Uji Tarik Dengan Menggunakan Arus 73 A 
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 Gambar 2: Hasil uji tarik dengan menggunakan arus 78 A 
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Gambar 3 : Hasil uji tarik dengan menggunakan arus 80 A 
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Lampiran 2 : proses pembuatan spesimen 

 

Gambar 4. Proses pemootongan spesiemen 

 

Gambar 5. Proses pembuatan kampuh v 

 

Gambar 6. Kampuh V  
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Lampiran 3: Alat dan Proses pengujian tarik  

 

Gambar 7. Proses pengujian tarik  

 

 

Gambar 8. Spesimen arus 78 A yang sudah di uji tarik  

 

Gammbar 9. Spesimen arus 73 A yang sudah di uji tarik 
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Gammbar 10. Spesimen arus 80 A yang sudah di uji tarik 

 

 

Gambar 11. Mesin las listrik smaw 
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Gambar 12. Jangka sorong 

 

Gambar 13. Gerenda  

 

Gambar 14. Bukti pembayaran uji tarik  
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Lampiran 4. Sertifikat welder  

 

Gambar 15. Sertifikat welder dari BLKI Jember  

 

Gambar 16. Sertiffikat welder dari NIPPON KAIJJI KYOKAI JEPANG 
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